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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время в различных областях че-

ловеческой деятельности используются газоразрядные приборы. Они разде-

ляются на приборы тлеющего разряда (например, газовые лазеры) и приборы 

дугового разряда (осветительные лампы). В приборах тлеющего разряда по-

сле приложения напряжения между электродами сначала происходит пробой 

рабочего газа и зажигается слаботочный разряд, который затем переходит в 

тлеющий разряд, поддерживающийся в течение всего времени работы при-

бора. В приборах дугового разряда сначала также зажигается тлеющий раз-

ряд, а через некоторое время температура катода в результате его нагрева по-

током тепла, поступающего из разряда, достигает значений, при которых 

возможна термическая электронная эмиссия, и разряд переходит в дуговой. 

Срок службы обоих типов газоразрядных приборов в значительной степени 

определяется процессом распыления их катода в тлеющем разряде ионами и 

быстрыми атомами, образующимися при столкновениях ионов с атомами ра-

бочего газа. Уменьшение катодного падения напряжения тлеющего разряда 

обусловливает снижение энергий ионов и атомов, бомбардирующих поверх-

ность катода в разряде, а следовательно, уменьшение интенсивности его рас-

пыления. Поэтому одно из направлений усовершенствования электродов га-

зоразрядных приборов состоит в улучшении их эмиссионных свойств, что 

обеспечивает снижение катодного падения напряжения разряда, увеличение 

плотности разрядного тока и уменьшение промежутка времени до возникно-

вения в них дугового разряда. 

Эмиссионные характеристики катода улучшаются при наличии на его 

поверхности оксидных включений, поэтому в состав материала электродов 

газоразрядных приборов часто вводят оксиды металлов, являющиеся диэлек-

триками. В результате, на их поверхности могут формироваться тонкие ди-

электрические пленки, испарение вещества которых в разряде компенсирует-

ся его диффузией из объема электрода. При протекании разрядного тока на 

пленке накапливается положительный заряд, создающий в ней сильное элек-

трическое поле, что приводит к возникновению полевой эмиссии электронов 

из металлической подложки катода в пленку. Некоторая доля таких электро-

нов выходит из нее в разрядный объем, увеличивая эффективный коэффици-

ент ионно-электронной эмиссии катода. В процессе нагрева катода в разряде 

полевая эмиссия электронов из подложки в диэлектрическую пленку должна 

последовательно переходить в усиленную температурой полевую, термопо-

левую и термическую эмиссию. 

Однако ряд вопросов, связанных с влиянием полевой и термополевой 

электронной эмиссии из катода с диэлектрической пленкой на его эмиссион-

ные свойства в газовом разряде и на процессы, протекающие в разрядном 

объеме, остаются до настоящего времени не изученными. Не исследовано, в 

частности, влияние толщины диэлектрической пленки на катоде и темпера-

туры на его эмиссионные свойства и характеристики разряда. Эксперимен-

тальное исследование процессов, происходящих в газовом разряде, затрудня-

ется их взаимосвязанностью и достаточно малой длиной катодного слоя раз-
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ряда. Поэтому важное значение для понимания механизмов взаимодействия 

поверхности катода с диэлектрической пленкой и плазмы разряда имеет ма-

тематическое моделирование. Это определяет актуальность данной работы, а 

также ее значение для физики взаимодействия газоразрядной плазмы с по-

верхностью твердого тела и физической электроники. 

Степень разработанности темы диссертации. Вклады в исследование 

физических процессов, протекающих в газовых разрядах и на поверхности 

электродов газоразрядных приборов, внесли многие отечественные и ино-

странные ученые: Добрецов Л.Н., Королев Ю.Д., Райзер Ю.П., Цендин Л.Д., 

Benilov M.S., Boeuf J.P., Bogaerts A., Donkó Z., Forbes R.G., Go D.B., Petrovič 

Z.Lj., Phelps A.V. и др. Но в их работах рассматривались, как правило, разря-

ды с металлическим катодом, а эмиссионные свойства катодов с диэлектри-

ческими пленками и характеристики разрядов с такими катодами изучались 

только для отдельных разрядных режимов при температурах порядка ком-

натной. Исследования же влияния полевой и термополевой эмиссии с таких 

катодов на характеристики газовых разрядов в широких интервалах измене-

ния плотности разрядного тока, напряженности электрического поля в плен-

ке и температуры катода до настоящего времени не проводились. 

Целью диссертационной работы являлось исследование методами 

математического моделирования влияния полевой и термополевой электрон-

ной эмиссии из катода с тонкой диэлектрической пленкой на его взаимодей-

ствие с низкотемпературной плазмой газового разряда и на характеристики 

разряда. Для достижения поставленной цели в работе решались следующие 

задачи: 

- построение моделей слаботочного разряда и катодного слоя тлеющего 

разряда в инертных газах при температуре катода порядка комнатной для 

случая наличия на его поверхности тонкой диэлектрической пленки, в кото-

рых принимается во внимание полевая эмиссия электронов из металлической 

подложки катода в пленку под действием возникающего в ней в разряде 

электрического поля, и исследование ее влияния на характеристики разряда; 

- разработка модели усиленной температурой полевой эмиссии элек-

тронов из металлической подложки катода в диэлектрическую пленку при не 

очень высоких значениях его температуры и исследование влияния темпера-

туры и толщины пленки на эмиссионные свойства катода в разряде и напря-

жение зажигания разряда; 

- создание модели термополевой электронной эмиссии из катода с ди-

электрической пленкой, позволяющей рассчитать зависимость его эмиссион-

ных характеристик и характеристик разряда от напряженности электрическо-

го поля в пленке и температуры в широких интервалах их изменения. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 

1. Исследована зависимость эмиссионной эффективности тонкой ди-

электрической пленки на поверхности катода в слаботочном и тлеющем раз-

рядах от ее параметров и разрядных условий при комнатной температуре, а 

также рассчитаны характеристики разряда как функции плотности разрядно-

го тока. 
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2. Построена аналитическая модель, описывающая усиленную темпе-

ратурой полевую эмиссию электронов из металлической подложки катода в 

диэлектрическую пленку, а также их движение в пленке и выход в разрядный 

объем, при не очень высоких значениях его температуры и изучено влияние 

температуры и толщины пленки на ее эмиссионную эффективность и харак-

теристики разряда. 

3. Разработана численная модель термополевой электронной эмиссии с 

катода с диэлектрической пленкой. Получены выражения для эмиссионной 

эффективности пленки и плотности тока термополевой электронной эмиссии 

с катода, позволяющие рассчитать зависимость его эмиссионных характери-

стик от напряженности электрического поля в пленке и температуры в широ-

ких интервалах их изменения. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

тем, что результаты, полученные при ее выполнении, вносят существенный 

вклад в понимание процессов, протекающих при взаимодействии низкотем-

пературной плазмы газового разряда с катодом, на поверхности которого су-

ществует тонкая диэлектрическая пленка, в широких интервалах изменения 

температуры катода и параметров разряда. Они могут быть использованы 

для: 

- оценки влияния толщины диэлектрической пленки на катоде и раз-

рядных условий на ее эмиссионную эффективность, а также на эффективный 

коэффициент ионно-электронной эмиссии катода; 

- расчета характеристик разряда при наличии на катоде диэлектриче-

ской пленки, в частности, его вольт-амперной характеристики, и исследова-

ния устойчивости разряда; 

- изучения влияния температуры на эффективный коэффициент ионно-

электронной эмиссии катода с диэлектрической пленкой и на напряжение 

поддержания разряда, определяющее в значительной степени интенсивность 

распыления катода в нем и долговечность газоразрядного прибора. 

Методология и методы исследования. Экспериментальное исследо-

вание физических процессов, происходящих в прикатодном слое газоразряд-

ной плазмы и на поверхности катода, во многих случаях представляет собой 

достаточно сложную задачу, поскольку толщина такого слоя при повышен-

ных давлениях газа может составлять доли миллиметра. Поэтому в данной 

диссертационной работе в качестве основного метода исследования исполь-

зован метод математического моделирования, позволяющий детально изу-

чить процессы, протекающие в разряде и на поверхности катода, а также их 

взаимосвязь. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Модели слаботочного и тлеющего разрядов при наличии на катоде 

тонкой диэлектрической пленки и результаты расчетов на их основе, показы-

вающие, что при температуре катода порядка комнатной, в отличие от случая 

разряда с металлическим катодом, его эффективный коэффициент ионно-

электронной эмиссии возрастает при увеличении плотности разрядного тока, 

а вольт-амперная характеристика слаботочного разряда является падающей, 
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и это может быть причиной экспериментально наблюдавшейся его неустой-

чивости. Вольт-амперная же характеристика тлеющего разряда с таким като-

дом является слабо растущей, что должно приводить к снижению энергий 

бомбардирующих катод ионов и атомов рабочего газа, а следовательно, к 

уменьшению интенсивности его распыления в разряде и увеличению долго-

вечности. 

2. Аналитическая модель усиленной температурой полевой эмиссии 

электронов из металлической подложки катода в диэлектрическую пленку, а 

также их движения в пленке и выхода в разрядный объем, при не очень вы-

соких значениях температуры катода. Результаты расчетов на основе этой 

модели, показывающие, что увеличение температуры катода на величину по-

рядка 100 градусов выше комнатной, соответствующее небольшому возрас-

танию энергии части электронов в подложке катода, приводит к заметному 

увеличению эмиссионной эффективности пленки при ее малых значениях, 

характерных для катодов газоразрядных приборов. 

3. Модель слаботочного газового разряда при наличии на поверхности 

катода диэлектрической пленки толщиной 10-100 нм и результаты расчетов 

эмиссионной эффективности пленки и характеристик разряда как функций ее 

толщины. Вывод о том, что наблюдаемая экспериментально немонотонная 

зависимость эффективного коэффициента электронной эмиссии катода и 

напряжения зажигания разряда от толщины пленки может быть объяснена 

неоднородностью распределения электрического поля в ней. 

4. Численная модель термополевой электронной эмиссии с катода с ди-

электрической пленкой и полученные выражения для эмиссионной эффек-

тивности пленки и плотности тока термополевой электронной эмиссии с ка-

тода, позволяющие рассчитать зависимость его эмиссионных характеристик 

от напряженности электрического поля в пленке и температуры в широких 

интервалах их изменения. Вывод о том, что в предельных случаях низкой 

температуры катода и сильного электрического поля в пленке (модель уси-

ленной температурой полевой эмиссии), а также высокой температуры като-

да и слабого поля в пленке (модель усиленной полем термической эмиссии), 

результаты расчетов на основе численной модели согласуются с результата-

ми, полученными с использованием полученных ранее соответствующих 

аналитических формул. 

Достоверность полученных результатов обеспечена корректной по-

становкой задач с использованием классических уравнений физики, приме-

нением для их решения теоретически обоснованных методов, а также согла-

сием результатов расчета с имеющимися экспериментальными данными. 

Личный вклад автора. Автор лично участвовал в постановке задач и 

разработке алгоритмов их численного решения, в программной реализации 

построенных математических моделей, провел расчеты и обработку полу-

ченных результатов, а также принимал участие в их анализе. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

были представлены на 8 международных и всероссийских конференциях: 

XLVIII, XLIX Международных конференциях по физике взаимодействия за-
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ряженных частиц с кристаллами (Москва, 2018 г., 2019 г.), XXVIII, XXIX, 

XXX Международных конференциях «Радиационная физика твердого тела» 

(Севастополь, 2018 г., 2019 г., 2020 г.), XXIV Международной конференции 

«Взаимодействие ионов с поверхностью» (Москва, 2019 г.), Всероссийских 

конференциях «Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и раз-

витие инновационной деятельности в ВУЗе» (Калуга, 2017 г., 2019 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 14 работ, в 

том числе 5 статей в ведущих рецензируемых научных журналах из Перечня 

ВАК и 9 тезисов докладов на международных и всероссийских научно-

технических конференциях. Три статьи проиндексированы в Web of Science и 

Scopus и одна – в Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и библиографического списка из 127 наименова-

ний. Её общий объем составляет 114 страниц, включая 41 рисунок и 1 табли-

цу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы 

ее цель и задачи, указаны научная новизна и практическая значимость ре-

зультатов, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проанализированы основные физические процессы, 

протекающие в прикатодном слое слаботочного и тлеющего газовых разря-

дов, а также их существующие математические модели. Установлено, что ис-

следования проводились, главным образом, для разрядов с металлическим 

катодом при температурах порядка комнатной. Для разрядов же с катодом, 

на поверхности которого имеется тонкая диэлектрическая пленка, влияние 

плотности разрядного тока и температуры катода в широких интервалах их 

изменения на эмиссионную эффективность пленки, эффективный коэффици-

ент ионно-электронной эмиссии катода и характеристики разряда, в частно-

сти, на его вольт-амперную характеристику, до настоящего времени не изу-

чено. 

Во второй главе исследовано влияние электронной эмиссии из под-

ложки катода с тонкой диэлектрической пленкой на характеристики слабо-

точного и тлеющего разрядов при температуре порядка комнатной, когда ме-

ханизм эмиссии является полевым. 

В первом разделе выполнена оценка влияния полевой электронной 

эмиссии в диэлектрическую пленку на поверхности катода и эмиссионной 

эффективности пленки на величину его эффективного коэффициента ионно-

электронной эмиссии и напряжение зажигания слаботочного разряда. Учи-

тывалось, что при протекании разрядного тока в межэлектродном промежутке 

происходит бомбардировка поверхности катода ионами, плотность тока кото-

рых равна ij , в результате чего с нее происходит эмиссия электронов с плот-

ностью тока i ij , где i  – коэффициент ионно-электронной эмиссии матери-

ала катода. При этом на диэлектрической пленке накапливаются положитель-

ные заряды, создающие в пленке электрическое поле, обусловливающее воз-
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никновение полевой эмиссии электронов из металлической подложки катода 

в пленку. Некоторая доля f  таких электронов, называемая эмиссионной 

эффективностью пленки, может выходить в разрядный объем, создавая до-

полнительный электронный ток. В результате, полная плотность тока у по-

верхности катода становится равной  eff1 ij j   , где 

eff ( ) (1 )i f f        – эффективный коэффициент ионно-электронной 

эмиссии материала катода (Bondarenko G.G., Fisher M.R., Kristya V.I. // 

Vacuum. 2016. V. 129. P. 188). С использованием условия поддержания сла-

боточного разряда получено соотношение, определяющее зависимость 

напряжения зажигания разряда dU  от произведения давления рабочего газа 

p  на длину межэлектродного промежутка d . Из него следует, что полевая 

электронная эмиссия, обусловленная существованием на катоде диэлектри-

ческой пленки, может оказывать существенное влияние на характеристики 

разряда и должна приниматься во внимание при моделировании таких разря-

дов. 

Во втором разделе сформулирована аналитическая модель слаботочно-

го газового разряда с катодом, на поверхности которого находится диэлек-

трическая пленка толщиной fH , в плоском межэлектродном промежутке. В 

ней учитывается, что ток такого разряда достаточно мал, т.е. электрическое 

поле не искажается объемным зарядом и его напряженность dE  постоянна 

вдоль разрядного промежутка, а плотность тока полевой электронной эмис-

сии в пленку и эмиссионная эффективность пленки зависят от ее параметров 

и напряженности fE  электрического поля в ней. Принимается во внимание, 

что часть электронов, эмиттированных с катода, возвращается на его поверх-

ность вследствие рассеяния на атомах рабочего газа. Модель включает урав-

нение разрядной цепи, условие поддержания слаботочного разряда и условие 

равенства плотности разрядного тока j  

и макроскопической плотности тока 

полевой эмиссии fj  из подложки като-

да в пленку. Вычисленные с ее исполь-

зованием зависимости eff  и dU  от j  

для разряда в аргоне с алюминиевым 

катодом без диэлектрической пленки и 

с пленкой оксида алюминия толщиной 

9 нмfH   на поверхности при 

400 Паp  , 5ммd   приведены на Рис. 

1 и Рис. 2. Из них следует, в частности, 

независимость характеристик разряда с 

металлическим катодом от величины j  

в интервале 5 4 210 –10 А м  , что со-

гласуется с экспериментальными дан-

 
Рис. 1. Зависимость эффективно-

го коэффициента ионно-

электронной эмиссии катода без 

диэлектрической пленки (штри-

ховая линия) и с пленкой 

(сплошная линия) от плотности 

разрядного тока 
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ными (Petrovič Z. Lj., Phelps A. V. // 

Phys. Rev. E. 1993. V. 47. P. 2806). В 

случае же наличия на катоде диэлек-

трической пленки, при увеличении 

плотности разрядного тока плотность 

эмиссионного тока из подложки катода 

в пленку также должна увеличиваться, 

что обеспечивается возрастанием 

напряженности электрического поля в 

ней. Следовательно, увеличиваются 

энергии электронов в пленке у ее внеш-

ней границы, что приводит к увеличе-

нию ее эмиссионной эффективности f  

и эффективного коэффициента ионно-

электронной эмиссии катода eff . По-

этому напряжение поддержания разряда dU  при наличии пленки имеет за-

метно меньшую величину, причем значения f  и eff  увеличиваются с ро-

стом величины j . Это обусловливает снижение интенсивности ионизации 

газа в разрядном промежутке, необходимой для поддержания нужной плот-

ности разрядного тока j  и напряженности dE  электрического поля в нем. В 

результате, как видно из Рис. 2, разрядное напряжение dU  убывает при воз-

растании j , т.е. вольт-амперная характеристика разряда становится падаю-

щей при достаточно малых плотностях разрядного тока, что является необ-

ходимым условием его неустойчивости, т.е. возникновения в нем колеба-

тельных процессов, наблюдавшихся экспериментально при наличии на элек-

тродах диэлектрических пленок оксида алюминия толщиной порядка 10 нм 

(Гуторов К.М. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2010. Т.74. № 2. С. 208). 

В третьем разделе сформулирована аналитическая модель катодного 

слоя тлеющего разряда с катодом, на поверхности которого находится ди-

электрическая пленка. Она учитывает, что, поскольку плотность тока тлею-

щего разряда на несколько порядков превосходит ее значение для слаботоч-

ного разряда, объемный заряд ионов оказывает существенное влияние на 

распределение электрического поля в разрядном промежутке. Поэтому в нем 

существует тонкий катодный слой разряда с большой напряженностью элек-

трического поля, практически линейно убывающей с удалением от поверхно-

сти катода. Движение заряженных частиц в катодном слое описывается урав-

нениями их переноса, а распределение создаваемого ими электрического по-

ля – уравнением Пуассона. Найденная с использованием данной модели за-

висимость катодного падения напряжения разряда cU  от плотности разряд-

ного тока j  в тлеющем разряде в аргоне при 133 Паp   с алюминиевым ка-

тодом без диэлектрической пленки и с пленкой оксида алюминия толщиной 

7 нмfH   на поверхности представлена на Рис. 3. Видно, что для разряда с 

 
Рис. 2. Вольт-амперная характе-

ристика слаботочного разряда с 

катодом без диэлектрической 

пленки (штриховая линия) и с 

пленкой (сплошная линия) 
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катодом без диэлектрической пленки 

имеет место согласие результатов рас-

чета с экспериментальными данными 

(Rózsa K., Gallagher A., Donkó Z. // 

Phys. Rev. E. 1995. V. 52. P. 913),     

подтверждающее удовлетворительную 

точность использованной модели ка-

тодного слоя тлеющего разряда. Нали-

чие же на катоде тонкой диэлектриче-

ской пленки приводит к существенному 

уменьшению cU  при той же плотности 

разрядного тока j  вследствие большего 

значения eff . В результате, вольт-

амперная характеристика такого разря-

да является намного медленнее расту-

щей, чем в случае катода без оксидной 

пленки. Это должно приводить к сни-

жению энергий бомбардирующих катод ионов и атомов рабочего газа, а сле-

довательно, к уменьшению интенсивности его распыления в разряде и к уве-

личению долговечности. 

В четвертом разделе сформулированная во втором разделе модель сла-

боточного газового разряда при наличии на катоде тонкой диэлектрической 

пленки использована для расчета эмиссионных свойств катода и напряжения 

зажигания разряда в смеси аргон-ртуть, используемой в качестве рабочего 

газа в газоразрядных осветительных лампах. Вычисления проводились для 

разрядного промежутка, заполненного смесью аргона с концентрацией, соот-

ветствующей его давлению 2660 Па при температуре 293 К, и насыщенных 

паров ртути, концентрация которых быстро растет с увеличением температу-

ры. Из полученной зависимости напряжения зажигания разряда от темпера-

туры смеси следует, что для разряда с катодом без диэлектрической пленки 

при снижении температуры с 283 К до 253 К, вследствие снижения концен-

трации ртути в смеси, происходит уменьшение ее ионизационного коэффи-

циента. Поэтому напряженность электрического поля, необходимая для за-

жигания разряда, увеличивается, т.е. происходит возрастание напряжения на 

разрядном промежутке на величину около 50 В, что согласуется с экспери-

ментальными данными (Уэймаус Д.Ф. Газоразрядные лампы. М.: Энергия, 

1977. 344 с). В случае же наличия на катоде диэлектрической пленки вклад в 

эффективный коэффициент ионно-электронной эмиссии катода, наряду с 

ионно-электронной эмиссией, дает также полевая электронная эмиссия из 

металлической подложки катода в диэлектрическую пленку, обусловленная 

существованием в ней сильного электрического поля. Поэтому выполнение 

условия поддержания разряда становится возможным при меньшей интен-

сивности ионизации рабочего газа, т.е. при более низкой напряженности 

электрического поля в нем, а следовательно, и при напряжении между элек-

 
Рис. 3. Вольт-амперная характе-

ристика тлеющего разряда с ка-

тодом без диэлектрической 

пленки (штриховая линия) и с 

пленкой (сплошная линия). Точ-

ки – экспериментальные значе-

ния cU  
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тродами dU , меньшем на величину порядка 20 В, что облегчает зажигание 

разряда в лампе в таких условиях. 

В третьей главе исследовано влияние усиленной температурой поле-

вой эмиссии электронов из металлической подложки катода в диэлектриче-

скую пленку при не очень высоких значениях его температуры на эмиссион-

ную эффективности пленки, эффективный коэффициент ионно-электронной 

эмиссии катода и характеристики разряда. 

В первом разделе разработана аналитическая модель, описывающая 

усиленную температурой полевую эмиссию электронов из металлической 

подложки электрода в диэлектрическую пленку, а также их движение в плен-

ке и выход из пленки в разрядный объем. В ней принимается во внимание, 

что когда напряженность электрического поля fE  в пленке толщиной поряд-

ка 10 нм достигает величины 108–109 В/м, ширина потенциального барьера у 

поверхности металла становится достаточно малой и начинается полевая 

электронная эмиссия из металла в зону проводимости диэлектрика. Эмитти-

рованные электроны двигаются в пленке к ее внешней границе, ускоряясь 

электрическим полем и тормозясь при столкновениях с фононами. Если у 

внешней границы пленки энергия электрона превосходит высоту потенци-

ального барьера, он выходит в разрядный объем и вносит вклады в f  и eff . 

Функция распределения эмиттированных электронов по энергии их продоль-

ного движения в пленке определяется одномерным кинетическим уравнени-

ем, допускающим аналитическое решение. Когда температура T  катода яв-

ляется не очень высокой и удовлетворяет условию b dk T   , это позволяет 

получить аналитическое выражение для эмиссионной эффективности пленки 

в разряде: 

 0 0

0

1 exp
!

i

f eii
ie e

H H
r

i





 
     

  
, 

где 

  / 1( )

0

sin
( ) exp ln 1 exp

1

b dm ei
k Tt

b d ei ei
ei

d d

k T t
r dt

t

         
         

         

, 

( ) exp( / )m ei eit kT   , ei f f me E H i     , 0 f tH H H  , tH  – длина 

туннелирования электрона через потенциальный барьер на границе подлож-

ка-пленка, m  – работа выхода подложки,   и e  – энергия, теряемая элек-

троном в пленке при каждом столкновении с фононом, и средняя длина про-

бега электрона вдоль оси z  между столкновениями, d  – величина, завися-

щая от параметров пленки, bk  – постоянная Больцмана.
 
e  – заряд электрона. 

В предельном случае 0T   оно совпадает с полученным ранее при низкой 

температуре катода, т.е. при учете только полевой эмиссии электронов из ме-

талла в диэлектрик (Bondarenko G.G., Kristya V.I., Savichkin D.O. // Vacuum. 

2018. V. 149. P. 114). 
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Во втором разделе сформулиро-

вана модель слаботочного разряда с ка-

тодом, на котором находится тонкая 

диэлектрическая оксидная пленка, при 

не очень высокой температуре порядка 

200–400 К, когда с него происходит 

усиленная температурой полевая элек-

тронная эмиссия. В ней используется 

система уравнений для характеристик 

слаботочного разряда, а эмиссионная 

эффективность пленки находится из 

аналитического соотношения, получен-

ного в предыдущем разделе. Вычисле-

ния проводились для разряда в аргоне с 

алюминиевым катодом при наличии на 

его поверхности диэлектрической 

пленки оксида алюминия толщиной 10нмfH  . Найденная зависимость 

эмиссионной эффективности пленки f  от напряженности электрического 

поля fE  в ней при трех значениях температуры катода в интервале значений 

fE , при которых выполняется условие b dk T   , приведена на Рис. 4. Видно, 

что при увеличении fE  происходит быстрый рост f  вследствие того, что 

все больше электронов, ускоряясь в пленке полем, имеют у ее внешней гра-

ницы энергию, достаточную для преодоления потенциального барьера и вы-

хода в разряд. Возрастание температуры катода в интервале 240–360 К, соот-

ветствующее небольшому возрастанию энергии части электронов в металле, 

а следовательно, и в пленке, приводит к 

заметному увеличению эмиссионной 

эффективности пленки при ее малых 

значениях, т.е. при 87 10  В/мfE   . 

Рассчитанные зависимости напряжения 

зажигания разряда t d f fU U E H   от 

величины nd , где n   концентрация 

атомов рабочего газа (кривые Пашена) 

для катода без пленки и с пленкой при 

трех значениях температуры изображе-

ны на Рис. 5. Из него следует, что для 

разряда с катодом без поверхностной 

диэлектрической пленки (т.е. при 

0f  ) имеет место согласие с экспе-

риментальными данными (Hassouba 

M.A., Elakshar F.F., Garamoon A.A. // 

Fizika A. 2002. V. 11. №. 2. P. 81), что 

 
Рис. 5. Зависимости напряжения 

зажигания разряда tU  от nd  для 

катода без диэлектрической 

пленки (штриховая линия) и с 

пленкой (сплошные линии). 

Точки – экспериментальные зна-

чения tU  для катода без пленки. 
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подтверждает удовлетворительную точность используемой модели разряда. 

При этом возрастание температуры катода с 240 К до 360 К обусловливает 

заметное увеличение eff , а следовательно и уменьшение tU  на величину 

около 20 В вследствие большего усиления температурой полевой электрон-

ной эмиссии. Таким образом, уже при температуре, менее чем на 100 К пре-

вышающей комнатную, может происходить заметное улучшение эмиссион-

ных свойств катода и снижение напряжения зажигания разряда, обусловлен-

ное вкладом термополевого механизма электронной эмиссии из металличе-

ской подложки катода в пленку. 

В третьем разделе исследована зависимость эмиссионной эффективно-

сти диэлектрической пленки на поверхности катода и характеристик слабо-

точного разряда от ее толщины. Предполагалось, что если толщина пленки 

достаточно мала, т.е. 0f fH H ~10 нм , концентрация объемного заряда в 

ней низкая, а поле является однородным, т.е. величина fE  не зависит от ко-

ординаты z и 0f fE E . В случае же 0f fH H  приближенно можно считать, 

что в прилегающей к подложке части пленки толщиной 0fH  напряженность 

поля остается равной 0fE , а в остальной ее части, вследствие накопления 

объемного заряда, величина fE  уменьшается и равна 0fsE , где 1s   (Hick-

mott T.W. // J. Appl. Phys. 2010. V. 108. P. 093703). Расчеты проводились с ис-

пользованием сформулированной в предыдущем разделе модели для слабо-

точного разряда в гелии с алюминие-

вым катодом при наличии на его по-

верхности пленки оксида алюминия, 

толщина fH  которой изменялась в ин-

тервале 10 100 нм , и следующих зна-

чениях параметров 2660 Паp  , 

25 Па мpd   , 0.15i  , 0 20 нмfH  , 

0.7s  . Найденные зависимости эффек-

тивного коэффициента ионно-

электронной эмиссии катода eff  (см. 

Рис. 6) и падения напряжения на раз-

рядном промежутке от толщины пленки 

fH  являются немонотонными, причем, 

при использованных значениях пара-

метров 0fH  и s имеет место согласие 

результатов расчета с экспериментальными значениями eff  (Зыкова Е.В., 

Кучеренко Е.Т., Айвазов В.Я. // Радиотехника и электроника. 1979. Т. 24. № 

7. С. 1464). Следовательно, наблюдаемая немонотонная зависимость эффек-

тивного коэффициента ионно-электронной эмиссии катода в разряде и 

напряжения зажигания разряда от толщины диэлектрической пленки на по-

верхности катода может быть объяснена неоднородностью распределения 

 
Рис. 6. Зависимость эффективн- 

ого коэффициента ионно-элект- 

ронной эмиссии катода от тол- 

щины диэлектрической пленки. 
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электрического поля в пленке, обусловленной накоплением объемного заряда 

вблизи ее внешней границы. 

В четвертой главе исследовано влияние термополевой эмиссии элек-

тронов из металлической подложки катода в диэлектрическую пленку при 

достаточно высоких температурах, наблюдающихся на этапе его разогрева в 

тлеющем разряде, на эмиссионные свойства катода и характеристики разря-

да. 

В первом разделе разработана численная модель термополевой эмис-

сии электронов из металлической подложки электрода в диэлектрическую 

пленку, а также их переноса в пленке и выхода в разрядный объем, позволя-

ющая рассчитать зависимость его эмиссионных характеристик от температу-

ры в широком интервале ее изменения. В ней учитывается, что распределе-

ние эмиттированных в пленку электронов по продольной компоненте их 

энергии z  определяется выражением   ( , ) ( , )t z z z ff N T D E    , в котором 

( , )zN T  и ( , )z fD E  – функция распределения по z  туннелирующих в 

пленку электронов и коэффициент проницаемости барьера (Modinos A. Field, 

thermionic, and secondary electron emission spectroscopy. N.Y.: Plenum Press, 

1984. 375 p.). Функция ( )t zf   имеет максимум при некотором значении 

maxz z    из интервала от F  до F m   , где F  – энергия Ферми подложки. 

Поэтому основной вклад в термополевую эмиссию из металла в диэлектрик 

вносят электроны с энергиями вблизи maxz , для которых ширина барьера tH  

может быть найдена из выражения, описывающего зависимость энергии 

электрона от координаты z  в пленке. Это позволяет получить выражения для 

макроскопической плотности тока полевой электронной эмиссии из подлож-

ки электрода в зону проводимости ди-

электрика fj  и эмиссионной эффек-

тивности пленки f , содержащие инте-

гралы от функций ( , )zN T  и ( , )z fD E . 

Во втором разделе с использова-

нием полученных в предыдущем разде-

ле соотношений вычислены эмиссион-

ная эффективность пленки и плотность 

тока термополевой эмиссии как функ-

ции температуры для вольфрамового 

катода с диэлектрической пленкой ок-

сида алюминия толщиной 7 нмfH   на 

его поверхности. Зависимость плотно-

сти тока термополевой эмиссии с по-

верхности катода ej  
от температуры

 
при 87 10  В мfE   , найденная на ос-

нове сформулированной в предыдущем 

разделе модели термополевой эмиссии 

 

Рис. 7. Зависимость плотности 

тока электронной эмиссии из ка-

тода с диэлектрической пленкой 
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(ТПЭ), а также моделей полевой эмиссии (ПЭ) и термической эмиссии (ТЭ), 

представлена на Рис. 7. Из него следует, что зависимость  ej T , полученная 

из модели термополевой эмиссии, при низких температурах порядка 200–

400 К согласуется с результатами, полученными с использованием модели 

полевой эмиссии, а при высоких температурах порядка 1700–2000 К – с ре-

зультатами, полученными в рамках модели термической эмиссии. Таким 

образом, модель термополевой эмиссии описывает эмиссионные характери-

стики катода с тонкой диэлектрической пленкой в газоразрядной плазме в 

широких интервалах изменения температуры и напряженности электриче-

ского поля в пленке. 

В третьем разделе построена модель катодного слоя тлеющего разряда 

при наличии на катоде тонкой диэлектрической пленки для случая, когда ме-

ханизм эмиссии электронов с катода является термополевым. Показано, что 

термополевая электронная эмиссия из металлической подложки катода в 

пленку под действием возникающего в ней сильного электрического поля 

оказывает существенное влияние на изменение эмиссионных свойств катода 

и характеристик разряда на этапе его разогрева. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Сформулирована модель слаботочного (таунсендовского) газового раз-

ряда при наличии на поверхности катода тонкой диэлектрической пленки, в 

которой, наряду с ионно-электронной эмиссией с катода, принимается во 

внимание также полевая эмиссия электронов из металлической подложки ка-

тода в пленку под действием сильного электрического поля, возникающего в 

диэлектрике при протекании разрядного тока, их движение в пленке и выход 

в разрядный объем. Это позволяет учесть зависимость эмиссионной эффек-

тивности пленки в разряде от ее параметров и разрядных условий. Рассчита-

ны характеристики разряда при комнатной температуре как функции плотно-

сти тока и показано, что, в отличие от случая разряда с металлическим като-

дом, эффективный коэффициент ионно-электронной эмиссии катода возрас-

тает при ее увеличении. В результате, вольт-амперная характеристика такого 

разряда является падающей, и это может быть причиной экспериментально 

наблюдавшейся его неустойчивости. 

2. Предложена самосогласованная модель катодного слоя тлеющего раз-

ряда при наличии на катоде тонкой диэлектрической пленки. Рассчитаны за-

висимости характеристик тлеющего разряда в аргоне с катодом, на поверхно-

сти которого находится пленка оксида алюминия, от плотности разрядного 

тока. Показано, что полевая электронная эмиссия из металлической подлож-

ки катода в пленку может приводить к существенному уменьшению катодно-

го падения напряжения разряда, а следовательно, к снижению энергий бом-

бардирующих катод ионов и атомов рабочего газа, к уменьшению интенсив-

ности его распыления в разряде и увеличению долговечности. 

3. Рассчитаны зависимости характеристик слаботочного разряда в смеси 

аргона с парами ртути, используемой в газоразрядных осветительных лам-

пах, от температуры смеси. Показано, что, так как при ее снижении быстро 
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уменьшается концентрация насыщенных паров ртути, обусловливающая 

уменьшение ионизационного коэффициента смеси, то увеличивается напря-

женность электрического поля в разрядном промежутке и напряжение на 

нем, что может затруднять зажигание разряда в лампе при низкой температу-

ре. Наличие же тонкой диэлектрической пленки на поверхности катода при-

водит, вследствие существования полевой эмиссии электронов в пленку, к 

увеличению эффективного коэффициента ионно-электронной эмиссии като-

да. В результате, становится возможным зажигание лампы при меньшем 

напряжении питающей сети и делает ее более надежной при эксплуатации в 

условиях низких температур окружающей среды. 

4. Разработана аналитическая модель, описывающая усиленную темпера-

турой полевую эмиссию электронов из металлической подложки катода в ди-

электрическую пленку, а также их движение в пленке и выход из пленки в 

разрядный объем, при не очень высоких значениях его температуры из ин-

тервала 200–400 К. Получено выражение для эмиссионной эффективности 

пленки и изучена ее зависимость от напряженности электрического поля в 

пленке и температуры. Установлено, что уже при температуре, менее чем на 

100 К превышающей комнатную, может происходить заметное улучшение 

эмиссионных свойств катода и снижение напряжения зажигания разряда на 

величину около 20 В, обусловленное вкладом механизма усиленной темпера-

турой полевой электронной эмиссии из металлической подложки катода в 

пленку. Этот фактор нужно принимать во внимание, например, при модели-

ровании процесса перезажигания газоразрядных приборов на этапе их осты-

вания после погасания, обусловленного кратковременным снижением 

напряжения в питающей сети. 

5. Сформулирована модель слаботочного газового разряда при наличии на 

поверхности катода диэлектрической пленки толщиной 10–100 нм. Рассчита-

на эмиссионная эффективность пленки и характеристики разряда как функ-

ции ее толщины. Показано, что наблюдаемая экспериментально немонотон-

ная зависимость эффективного коэффициента электронной эмиссии катода и 

напряжения зажигания разряда от толщины пленки может быть объяснена 

неоднородностью распределения электрического поля в ней. 

6. Разработана численная модель термополевой электронной эмиссии с 

катода с диэлектрической пленкой. Получены выражения для эмиссионной 

эффективности пленки и плотности тока термополевой электронной эмиссии 

с катода, позволяющие рассчитать зависимость его эмиссионных характери-

стик от напряженности электрического поля в пленке и температуры в доста-

точно широких интервалах их изменения. В предельных случаях низкой тем-

пературы катода и сильного электрического поля в пленке (модель полевой 

эмиссии), а также высокой температуры катода и слабого поля в пленке (мо-

дель термической эмиссии), результаты расчетов для вольфрамового катода с 

диэлектрической пленкой оксида алюминия согласуются с полученными из 

соответствующих аналитических формул. Показано, что при моделировании 

процессов в газовом разряде при наличии на катоде диэлектрических пленок 

термополевой механизм эмиссии электронов с его поверхности нужно учи-
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тывать уже при температуре катода, превосходящей комнатную на несколько 

сотен градусов. 
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